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Tuotteet

Leca®-sora KAP 4—20 mm Leca®-sora katto 4—20 mm
Kayttokohteet: Lattia- ja alapohjarakenteet, joissa Kayttokohteet: Kevytsorakatot ja vaestonsuojan
tarvitaan kapillaarisen vedennousun katkaisevaa paallisen taytot. Rakeisuus 4—20 mm.

kerrosta (RakMk C2 Kosteus, Madraykset ja Ohjeet,

kohta 3.1.1.3 osassa minimipaksuusvaatimus on

200 mm). Ryémintétilat, joissa kapillaarinen nousu on Leca®-sora Fill irto

mahdollista. Routaeristaminen. Rakeisuus 4—20 mm.
Kayttokohteet: Perustusten ulkopuoliset routa-
eristykset ja taytot, muurien ja kaivantojen tausta-

Leca®-sora PUH 4-20 mm seka kevennystaytot. Soveltuu kaytettavaksi ainoastaan
perustusten ulkopuolisissa rakenteissa.

Kayttokohteet: Lattiarakenteet, routaeristaminen,

keventaminen seka erilaiset taytot. Rakeisuus 4—20 mm.

Puhalluskalusto

Puhallusauto on suurikokoinen kuorma-auto, joka vaatii tilaa toimintaansa. Maksimi puhallusletkun pituus on
valmistajan kalustolla 30 m (5x6 m). Puhallusletkun liitoslukot vaativat vahintaan 300x300 mm aukon, josta
puhallusletku liittimineen mahtuu lapi. Puhallusnopeus riippuu puhallusmatkasta ja korkeudesta.
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Puhallustoimitus

Tilaus tehdaan tyokohteessa tarvittavalle maaralle
huomioiden tiivistyminen 5-10 %. Tarylevylla tiivis-
tettavissa puhallustoimituksissa kokonaistiivistyma
on 15-20 %. Minimipuhallustoimitus on 10 m?3.

Pienemmat erat toimitetaan suursakkitoimituksena.

Tilattavan maaran oikeellisuudesta vastaa tilaaja.
Alle 20 m? palautuksia ei hyvitetd. Palautusrahti ja
hyvitettavan maaran arviointi tekevat palautuksesta
usein kannattamatonta.

Tiivistaminen

Puhallustoimituksessa auton mukana on vain kul-
jettaja, joka toimii kaluston kayttajana. Han yhdistaa
puhallusletkut, saataa Leca-soran virtausta ja huo-
lehtii lisaveden annostelusta. Tydmaalta tarvitaan
puhallustyohon kaksi henkiloa: toinen puhaltamaan
ja toinen tasaamaan Leca-soraa seka avustamaan
letkujen siirrossa.

Y1i 300 mm paksut kuormitetut Leca-sorakerrokset tiivistetaan tarylevylla (2—4 yliajokertaa). Tarylevyn suositeltava
paino on 60—80 kg. Paksut Leca-sorakerrokset tiivistetaan kerroksittain, suurin kerralla tiivistettava kerrospaksuus

on 500 mm.

Polyaminen ja kosteudenhallinta

Puhallustyon aikana syntyvaa polya voidaan hallita
lisadmalla puhallettavaan Leca-soraan vetta.
Veden lisaykseen tarvitaan tydmaalta paineellinen
puutarhaletku (18—25 mm). Kuljettaja liittaa vesi-
letkun puhalluslaitteeseen. Vetta kuluu tydmaalla
2-51/m?3. Kuljettaja sdataa lisattavan veden maaran
mahdollisimman pieneksi niin, etta pdlyn maara
pysyy vahaisena.

Urakoitsijan/tilaajan vastuulla on valvoa
javarmistaa, etta puhallettaessa lisattava

vesi huomioidaan rakenteen toimivuudessa
ja kuivumisessa, esimerkiksi rakenteen
kosteustasapainon mittaamisella. Tarvittaessa
Leca-soran annetaan kuivua tai Leca-sora-
kerrokseen asennetaan tuuletuskanavisto.

Leca-sorakerroksen kuivuminen on helppo varmistaa
Leca-kosteusmittauspalvelun avulla, johon kuuluu
langattomat mittausanturit ja kuivumisen seuranta
Relia-pilvipalvelussa. Lisatietoja palvelusta saatavilla
omalta Leca-yhteyshenkilolta.
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Rahdit, puhalluskalusto- ja purkuaikaveloitukset
|6ytyvat osoitteesta: www.leca.fi/rahtilaskuri
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